


Izolace spodní 
stavby protI

nepodsklepená budova podsklepená budova

doporučená varianta Minimální varianta doporučená varianta Minimální varianta

vlhkostI Sklodek 40 standard mineral  Parabit v s35 nepoužívá se nepoužívá se

tlakové vodě nepoužívá se nepoužívá se elaStodek 40 special mineral
Sklodek 40 special mineral

Sklobit 40 mineral
Sklobit 40 mineral

nízkéMu radonu Sklodek 40 standard mineral Parabit G s40 Sklodek 40 standard mineral
Sklodek 40 standard mineral

Sklobit 40 mineral
Sklobit 40 mineral

středníMu radonu Sklodek 40 standard mineral
Sklodek 40 standard mineral

Sklodek 40 standard mineral elaStodek 40 special mineral
Sklodek 40 special mineral

elaStodek 40 standard mineral
Sklodek 40 standard mineral

vysokéMu radonu elaStodek 40 special mineral
Sklodek 40 special mineral

elaStodek 40 standard mineral
Sklodek 40 standard mineral

ParaelaSt al + v s40
Sklodek 40 special mineral

ParaelaSt al + v s40
Sklodek 40 standard mineral


